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Produkt- Kenn- | Nach- Nachweisgrundlage D
gruppe- Produktgruppe zeich- | weis - -
Nr. nung *) Rechtlich Technisch
1 Betonrohre, Stahlbetonrohre und Spannbetonrohre
(Unreinforced, reinforced and prestressed concrete pipes)
bis DN 1750 C€ HE | BPVO (4) DIN EN 1916
1.1 Betonrohre
alle DN @ | Pz |mwmsB2262 |DINV 1201
bis DN 1750 CE HE | BPVO (4) DIN EN 1916
1.2 Stahlbetonrohre, Vortriebsrohre
alle DN @ | Pz |mwTBB2262 |DINV 1201
bis DN 1750 CE HE | BPVO (4) DIN EN 1916
1.3 Stahlfaserbetonrohre
alle DN @ PZ MVV TB B 2.2.6.2 DIN V 1201
1.4 Stahlbetondruckrohre @® | pz |BGB-GSv DIN EN 639 bis 641
1.5 Spannbetondruckrohre @ | pz |BGB-GSv DIN EN 642
1.6 Sicker- und Mehrzweckrohre aus haufwerksporigem Beton @ PZ | BGB-GSV DIN 4262-3
2 Betonfertigteile fiir Entwadsserung (Precast concrete products of sewerage)
2.1 Schachtfertigteile
bis DN 1250 C€ HE | BPVO (4) DIN EN 1917
2.1.1 - fur Abwasserkanale und -leitungen DIN 4034-1,
MVV TB B 2.2.6.3
alle DN @ | rz DIN 4034-101
2.1.2 |- far Brunnen- und Sickeranlagen ® PZ |BGB-GSV DIN 4034-2
2.1.3 Schachte fir Abwasserkanale und -leitungen @] 0z mx $§ g ;};}}2 Bm 528}5503-23
DIN EN 12566-1
DIN EN 12566-3
CE EP |BPVO (3) DIN EN 12566-4
2.2 Klargrubenfertigteile DIN EN 12566-6
DIN EN 12566-7
DIN 4261-1
@) PZ |BGB-GSV Zulassung
2.3 Dransteine (Filtersteine) @ PZ |BGB-GSV BDB-Richtlinie
2.4 Sonstige Fertigteile fir Entwdsserung
2.4.1 Stahlbetonfertigteile S Uz |mwTBc2154 |DIN 1045-4
2.42 | Aufsdtze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen @® | Pz |BGB-Gsv DIN EN 124
2.4.3 Betonteile und Eimer flr StraBenablédufe @ PZ | BGB-GSV DIN 4052-3
2.4.4 Betonteile und Eimer fir Abldufe @ Pz BGB-GSV DIN 1236-2
DIN EN 858-1
HE |BPVO (4)
2.4.5 Betonteile flir Abscheideranlagen C € DIN EN 1825-1
@® | Pz |BGB-GSV Zulassung
2.5 Entwasserungsrinnen fur Verkehrsflachen
251 Entwasserungsrinnen nach harmonisierter C € EP BPVO (3) DIN EN 1433
o europaischer Norm @® | Pz |BGB-GSV DIN 19580
2.5.2 Entwasserungsrinnen nach Zulassung '[Qj Uz |mMwTBB4.1.1 Zulassung
Beton nach Eigenschaften flir Klargrubenfertigteile, P - DIN EN 206-1,
2.6 Abscheideranlagen usw. e Uz jmwTBC2.1.4.3 DIN 1045-2
2.7 Beton fu__r werkmaBig hergestellte Entwdsserungs- @ p7 BGB-GSV DIN 4281
gegenstande
3 Betonprodukte fiir Verkabelung (Concrete products for cable laying)
DIN 457-3
3.1 Formsteine/ Abdeckplatten/ Schutzhauben @ PZ BGB-GSV DB-Plane
Zulassung
3.2 Fertigteile fur Kabelschachte i Uz |mwTBCc21.54 |DIN 1045-4
3.3 Aufsatze und Abdeckungen flir Kabelschachte @ Pz BGB-GSV DIN EN 124
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Produkt- Kenn- | Nach- Nachweisgrundlage V)
gruppe- Produktgruppe zeich- | weis ) -
Nr. nung *) Rechtlich Technisch
4 Platten aus Beton (Concrete paving flags)
C€ HE |BPVO (4) DIN EN 1339
4.1 Platten aus Beton fiir Verkehrsflachen 2 DIN EN 1339
@ Pz | BGB-GSV TL Pflaster
C€ HE |BPVO (4)
4.2 Gartenplatten aus Beton 2 DIN EN 1339
® PZ |BGB-GSV
5 Bordsteine aus Beton (Concrete kerb units)
HE BPVO (4 DIN EN 1340
5.1 Hochbordsteine, Tiefbordsteine, Rundbordsteine, C € )
' Flachbordsteine 2 @ p7 | BGB-GSV Bm 5331340,
C€ HE | BPVO (4) DIN EN 1340
5.2 Einfassungssteine 2 @ DIN EN 1340,
Pz BGB-GSV DIN 483
CE HE |BPVO (4) DIN EN 1340
5.3 Bordrinnensteine, Muldensteine 2
® PZ | BGB-GSV Bm 5331340'
- i HE BPVO (4
54 Sonder-Bordsteine ) C€ (4) DIN EN 1340
(nicht in DIN 483 enthalten) @ PZ | BGB-GSV
6 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile ¥
(Precast unreinforced, reinforced and prestressed concrete structural elements)
Tragende Fertigteile aus Beton, Stahlbeton oder Spannbe-
ton, welche nicht den harmonisierten Produktnormen . B DIN 1045-4
6.1 entsprechen (z.B. Balkonplatten, Raumzellen, Fertigteile & uz MWV TB C 2.1.5.4 Zulassun !
auBerhalb europaischer Normen in gefligedichtem Leicht- 9
beton oder Schwerbeton)
- DIN EN 206-1,
6.2 Beton naph Elggnsghaften / Beton nach Zusammen- -le Uz |mwTBCc2143 |DIN 1045-2,
setzung in Fertigteilwerken Zulassung
. . . ; DIN 1045-2,
6.3 El?zitcohneﬁls Abdichtungsmittel flir Auffangrédume und i@l 0z MWV T8 C 2.15.16 | DAFStb-Richtlinie,
Zulassung
6.4 Il;iaer:;tlzllen und Einpressen von Zementmortel in Spann- i@j 0z MW TB C 2.1.4.4 | DIN EN 447
Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen zum Lagern und
Abfillen von Garsubstraten und Garresten aus landwirt- L B
6.5 schaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gille und Silagesi- & Uz |MwTBC2.15.26 | DIN 11622-2
ckersaften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils
10 Vol.-% Silagesickersaften
Beton flir Fahrsilos (einschlieBlich zugehdriger Abfillfla-
chen) in Anlagen zum Lagern von Garsubstraten aus 1.3 - _
6.6 landwirtschaftlicher Herkunft und Garfutter sowie zur e vz MVVTB C2.15.29 | DIN 11622-5
Ableitung entstehender Silagesickersafte
6.7 Erganzungsbauteile fiir Mauerwerk
6.7.1 g?:rgzﬁ:?tilg;uéigfzzur Mauerwerk (zusammengesetzte c € Ep BPVO (3) DIN EN 845-2
Erganzungsbauteile fiir Mauerwerk — Tragende Anwen- P -
6.7.2 dung (Stirze, Flachstirze) e Uz |mwTBAL26.1 | Zulassung
Vorgespannte Schleuderbetonmaste aus hochfestem Be- P -
6.12 ton e Uz |mwTBC2.1.54 | Zulassung
6.13 Lichtmaste aus Stahlbeton und Spannbeton C€ LZ |BPVO (1) DIN EN 40-4
C€ | wz |BPVO(2+) |DINEN 13747
6.14 Vorgespannte Elementdecken
® PZ |BGB-GSV Zulassung
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Produkt- Kenn- | Nach- Nachweisgrundlage V)
gruppe- Produktgruppe zeich- | weis - -

Nr. nung *) Rechtlich Technisch
6.15 Stahlbetonfertigteile fiir Garfuttersilos, Gillebehalter, Behalter in Biogasanlagen und Fahrsilos

Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Dicht-
konstruktion in Anlagen zum Lagern und Abfillen von
Garsubstraten und Garresten aus landwirtschaftlicher
Herkunft sowie Jauche, Gille und Silagesickersaften, mit
einem Gemischanteil mit maximal jeweils 10 Vol.-% Sila-
gesickersaften

Stahlbeton- und Spannbetonfertigteile als Teil von Fahrsi-
los (einschlieBlich zugehdriger Abflllflachen) in Anlagen
6.15.2 zum Lagern von Garsubstraten aus landwirtschaftlicher 'le Uz MVV TB C 2.15.30 | DIN 11622-5
Herkunft und Garfutter sowie zur Ableitung entstehender
Silagesickersafte

6.15.1 'le Uz |mwTBcC2.15.27 | DIN 11622-2

Betonschutzwand-Fertigteile
6.20 (Ruckhaltesysteme an StraBen) @ Pz BGB-GSV TL BSWF 96
6.21 Fertigteile aus Schwerbeton @ PZ |BGB-GSV Bm 53425(_)2'1’

Betonfertigteile nach Europdischen Normen (Precast concrete products)
6.50 Hohlplatten

C€ Wz |BPVO (2+) |DINEN 1168
6.50.1 Hohlplatten aus Spannbeton _Richtlini
p p @ p7 BGB-GSV DAfStb-Richtlinie /

Bauartgenehmigung
C€ | wz |BPVvO(2+) |DINEN 1168

PZ |BGB-GSV DAfStb-Richtlinie
CE WZ | BPVO (2+)

6.50.2 Hohlplatten aus Stahlbeton

6.51 Spaltenbdden @ b7 BGB-GSY DIN EN 12737
C€ WZ |BPVO (2+) |DIN EN 12794
6.52 Grindungspfahle
= ® PZ | BGB-GSV (NAAéiDD-EN-12794)
C€ WZ |BPVO (2+) |DIN EN 12843
6.53 Maste NA/D
® PZ |BGB-GSV (ABID-EN-12843 /
Bauartgenehmigung)
CE WZ |BPVO (2+) |DIN EN 13224
6.54 Deckenplatten mit Stegen @ NA/D
PZ |BGB-GSV
(ABID-EN-13224)
C€ Wz |BPVO (2+) |DINEN 13225
6.55 Stabférmige Bauteile @ NA/D
PZ |BGB-GSV
(ABID-EN-13225)
C€ | wz |BPVO(2+) |DINEN 13693
6.56 Besondere Fertigteile fliir Dacher @ NA/D
PZ |BGB-GSV
(ABID-EN-13693)
C€E | wz |BPVO(2+) |DINEN 13747
6.57 Fertigteilplatten mit Ortbetonerganzun
o ’ ’ © PZ | BGB-GSV L\I:éiDD-EN-13747)
C€ WZ |BPVO (2+) |DIN EN 13978-1
6.58 Betonfertiggaragen NA/D
e @ PZ | BGB-GSV (AéiD—EN—13978—1)
C€ WZ |BPVO (2+) |DIN EN 14843
6.59 Treppen NA/D

Pz BGB-GSV

®

(ABID-EN-14843)

w2z BPVO (2+) DIN EN 14844

6.60 Hohlkastenelemente

Pz BGB-GSV NA/_D
(ABID-EN-14844)

m
m

®
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Produkt- Kenn- | Nach- Nachweisgrundlage V)
gruppe- Produktgruppe zeich- | weis - -
Nr. nung *) Rechtlich Technisch
CE WZ |BPVO (2+) |DIN EN 14991
6.61 Grindungselemente NA/D
’ ) PZ | BGB-GSV (AB{iD-EN-14991)
CE€ | wz |BPVO(2+) |DINEN 14992
6.62 Wandelemente
© Pz | BGB-GSV (N:éi[I)D-EN-14992)
C€ WZ | BPVO (2+) DIN EN 15050
6.64 Betonfertigteile fir Bricken
’ © Pz | BGB-GSV (NAAéiDD-EN-lsoSO)
C€ WZ | BPVO (2+) DIN EN 15258
6.65 Stlitzwandelemente
© Pz | BGB-GSV (NAAéiDD-EN-15258)
Rickhaltesysteme an StraBen
6.66 (Betonschutzwand-Fertigteile) ce Lz BPVO (1) DIN EN 1317-5
Wz BPVO (2+ DIN EN 1520
6.67 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus haufwerksporigem c € (2+)
) Leichtbeton @ pPZ BGB-GSV NA/D
(MVV TB A 1.2.3.6)
7 Balkendecken mit Zwischenbauteilen (beam-and-block floor systems)
C€ | wz |BPVO(2+) |DINEN 15037-2
7.1 Zwischenbauteile fur Balkendecken
@ PZ | BGB-GSV (NAAB{iDD-EN-15O37—2)
C€ WZ |BPVO (2+) |DIN EN 15037-1
7.2 Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Balken
© PZ | BGB-GSV (NAAéiDD-EN-15037-1)
s Wandbausteine aus Beton und vorgefertigte Mauertafeln
(Concrete blocks and elements for walls)
8.1 Mauersteine aus Beton
C€ WZ |BPVO (2+) |DINEN 771-3
8.1.1 Hohlblécke aus Leichtbeton @ DIN 20000-403
PZ MVWTB A 1.2.6.1 DIN V 18151-100
C€ WZ |BPVO (2+) |DINEN 771-3
8.1.2 Vollsteine und Vollblocke aus Leichtbeton @ DIN 20000-403
PZ MVWTBA 1.2.6.1 DIN V 18152-100
C€ | wz |BPVO(2+) |DINEN 771-3
8.1.3 Mauersteine aus Normalbeton @ DIN 20000-403
PZ MVVTB A 1.2.6.1 DIN V 18153-100
C€ WZ |BPVO (2+) |DINEN 771-3
8.1.4 Besondere Mauersteine (z.B. Plansteine
( ) © | vz |mmoaraes [JhD Eimane)
C€ | wz |BPVO(2+) |DINEN 771-5
8.2 Mauersteine aus Betonwerkstein
@ PZ |MwTBA1.26.1 |NA/D
C€ WZ |BPVO (2+) |DINEN 771-4
8.3 Porenbetonsteine
@ Pz MVV TB A 1.2.6.1 | DIN 20000-404
8.4 Betonfertigteile - Schalungssteine aus Normal- und C€ HE | BPVO (4) DIN EN 15435
: Leichtbeton @ PZ |mMwTBB22.16 | NA/D
C€ HE | BPVO (4) DIN EN 15498
8.5 Betonfertigteile - Holzspanbeton-Schalungssteine
@® PZ |MwTeB2216 |NA/D
C€ Wz |BPVO (2+) |ETA
8.6 Nicht lasttragende verlorene Schalungsbausatze/-systeme
® PZ |mMwTBB2.2.16 | NA/D
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Produkt- duk Kenﬂ— Nach- Nachweisgrundlage V)
gruppe- Produktgruppe zeich- | weis
Nr. nung *) Rechtlich Technisch
8.7 Schalungssteine @ pZ MVWTBB 2.2.1.6 é;:;aasrst:gae/hmigung
8.9 Betonschalungssteine fur Garfuttersilos und Gillebehélter '[Qj Uz |mwTBC215.15 | DIN 11622-22
8.10 Vorgefertigte Mauertafeln '[@_9] Uz MW TB C 2.2.2 DIN 1053-4
] UH |[mwTBCc29.2 |DIN 18148
8.11 Hohlwandplatten aus Leichtbeton @ b7 BGB-GSY NA/D
U UH |mwTBCc293 |DIN 18162
8.12 Unbewehrte Wandbauplatten aus Leichtbeton @ b7 BGB-GSY NA/D
U UH |mwTBc29.1 |DIN 4166
8.13 Porenbeton-Bauplatten, unbewehrt @ b7 BGB-GSY NA/D
9 Sonstige Betonprodukte und nicht genormte Betonprodukte
(Non-standardised and other concrete products)
StraBenmd&bel und Gartengestaltungselemente )
2.1 (z.B. Blockstufen, Palisaden, Hangbefestigungen, usw.) @ Pz BGB-GSV DIN EN 13198
9.2 Bauteile fir Zaune @ PZ |BGB-GSV DIN EN 12839
Betonprodukte, die unmittelbar dem Fahrzeugverkehr aus-
9.3 gesetzt sind (Rasengittersteine, Spurweg- und ® PZ | BGB-GSV BGB-RINGB
Fahrbahnplatten, usw.)
9.5 Wasserdurchlassige Pflastersteine ® PZ |BGB-GSV BDB-Richtlinie
9.6 Bauteile fir den Kusten- und Uferschutz @ PZ | BGB-GSV BGB-RiNGB
9.7 Grenzsteine, Nummernsteine @ PZ |BGB-GSV DIN 487
9.8 Tragplatten und Umrandungsplatten fir StraBenkappen @ Pz BGB-GSV Bm égggo
Betonbauteile fur spezielle Anwendungsgebiete mit erhdh- ) b
22 ten Anforderungen an die Dauerhaftigkeit @ Pz BGB-GSV BGB-RINGB
9.10 Sonstige Betonprodukte, gefiigedicht @ Pz BGB-GSV BGB-RiNGB
9.11 Sonstige Betonprodukte, haufwerksporig @ Pz BGB-GSV BGB-RiNGB
10 Betonwerkstein
(Cast stone - concrete units and elements with specific treated surface)
10.1 Bodenplatten
DIN 18500-1,
10.1.1 | Bodenplatten aus Betonwerkstein ® PZ |BGB-GSV DIN 18500100
C€ HE | BPVO (4)
10.1.2 Terrazzoplatten fiir Innenbereich @ b7 BGB-GSY DIN EN 13748-1
C€ HE | BPVO (4)
10.1.3 Terrazzoplatten fiir AuBenbereich @ b7 BGB-GSY DIN EN 13748-2
. w - - . DIN 18500-1,
10.2 Taktile Bodenbelage (Bodenindikator im &ffentlichen @ p7 BGB-GSV DIN 18500-100,
Verkehrsraum) DIN 32984
103 Betonwerksteinplatten fir hinterliftete AuBenwand- U UHP | MwTBC294 DIN 18516-5
’ bekleidungen @ pPZ BGB-GSV
DIN 18500-1
10.4 Betonwerksteinprodukte (sonstige) @ Pz BGB-GSV DIN 18500-12)0
11 Dachsteine und Formsteine aus Beton (Roof tiles)
C€ HE | BPVO (4)
11.1 Dachsteine - BGB-GSV DIN EN 490
C€ HE | BPVO (4)
11.2 Formsteine @ b7 BGB-GSV DIN EN 490
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Produkt- Kenn- | Nach- Nachweisgrundlage V)
gruppe- Produktgruppe zeich- | weis ) ;
Nr. nung *) Rechtlich Technisch
12 Schornsteinformstiicke und -zubehorteile aus Beton (Products for chimneys)
12.3 Zubehorteile aus Beton
12.3.1 Schornsteinreinigungsverschlisse @ PZ | BGB-GSV PG-SRV DIBt
12.3.2 Kragplatten, Abdeckplatten '[@_;j Uz Mw TB C 2.1.5.4 | DIN 1045-4
Bauarten von Montageabgasanlagen ) Zulassung /
12.4 (Bausétze und geschoBhohe Ausfiihrung) @ Pz BGB-GSV Bauartgenehmigung
C€ WZ | BPVO (2+)
12.5 Betoninnenrohre DIN EN 1857
® PZ |BGB-GSV
C€ WZ | BPVO (2+)
12.6 Betonformbldcke DIN EN 1858
® PZ |BGB-GSV
C€ WZ | BPVO (2+)
12.7 AuBenschalen aus Beton DIN EN 12446
® PZ |BGB-GSV
- i ik wz BPVO (2+
12.8 Sy_stern Abgasanlage_r_w m_|t Kgram|k Innenrohren C € (2+) DIN EN 13063-1
Teil 1: RuBbrandbestandigkeit @ PZ | BGB-GSV
. L WZ | BPVO (2+
159 Systemabgasanlagen mit Keramik-Innenrohren 43 (2+) DIN EN 13063-2
Teil 2: Feuchte Betriebsweise ® PZ | BGB-GSV
. L WZ | BPVO (2+
1240 |Systemabgasaniagen mit Keramik-Innenrohren 43 (2+) DIN EN 13063-3
Teil 3: Luft-Abgasleitungen ® PZ | BGB-GSV
13 Pflastersteine aus Beton (Concrete paving blocks)
C€ HE | BPVO (4)
13.1 Steindicke bis 10 cm 2 DIN EN 1338
® PZ |BGB-GSV
CE HE | BPVO (4)
13.2 Steindicke Uber 10 cm 2 DIN EN 1338
@ PZ |BGB-GSV
13.3 Pflastersteine aus haufwerksporigem Beton @ Pz BGB-GSV DIN 18507
15 Faserbewehrte Beton-Produkte (Fibre reinforced concrete products)
15.1 Glasfaserbeton-Produkte &) 0z |mwTsa1231 |2ulassung/
Bauartgenehmigung
15.2 Textilbewehrte Beton-Produkte '[Qj Uz |MwTBA1.23.1 Zulassung / .
Bauartgenehmigung
16 Tragbolzentreppen (Stairs with load-bearing bolts)
WZ | BPVO (2+
16.1 Tragbolzentreppen nach ETA c € (2+) ETA-Zulassung
® PZ |BGB-GSV
17 Vorgefertigte Betonfenster (Precast concrete windows)
17.1 Vorgefertigte Betonfenster &} 0z |mwTBC2.151 |DIN 18057
20 Transportbeton und Beton auf Baustellen (Ready-mixed concrete)
Beton nach Eigenschaften/Beton nach Zusammensetzung i = Mw TB C 2.1.4.3 | PIN EN 206-1,
20.1 in Transportbetonwerken e vz "7 | DIN 1045-2
Beton als Abdichtungsmittel fir Auffangraume und I.d - DIN 1045-2,
203 | Flachen o | Uz [MwTBC2156 | b ttb-Richtlinie
Beton als Abdichtungsmittel in Anlagen zum Lagern und
Abfillen von Garsubstraten und Gérresten aus landwirt- . B
20.5 schaftlicher Herkunft sowie Jauche, Gille und Silagesi- le) UZ |mMwTBC2.15.26 | DIN 11622-2
ckersaften, mit einem Gemischanteil mit maximal jeweils
10 Vol.-% Silagesickersaften
Beton fiir Fahrsilos (einschlieBlich zugehdriger Abfullfla-
20.6 chen) in Anlagen zum Lagern von Garsubstraten aus i@j 0z MW TB € 2.15.29 | DIN 11622-5

landwirtschaftlicher Herkunft und Garfutter sowie zur
Ableitung entstehender Silagesickersafte
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Produkt- Kenn- | Nach- Nachweisgrundlage V)
gruppe- Produktgruppe zeich- | weis
Nr. nung *) Rechtlich Technisch
30 Gesteinskdérnungen (Aggregates)
C€ WZ | BPVO (2+) DIN EN 12620
30.1 Gesteinskornungen fiir Beton @ Pz BGB-GSY DAfStb-Alkali-Richtl
C€ WZ | BPVO (2+) DIN EN 13139
30.2 Gesteinskdrnungen fur Mortel @ Pz BGB-GSY DAfSth-Alkali-Richtl
- -Alkali-Richtl.
C€ WZ | BPVO (2+) DIN EN 13055-1
30.3 Leichte Gesteinskdérnungen fir Beton @ Pz BGB-GSY NA/D

C€ WZ | BPVO (2+) DIN EN 12620

30.4 Rezyklierte Gesteinskérnungen fir Beton DIN 4226-101,
@ | Pz |BGB-GSV DIN 4226-102
31 Weiterverarbeitung von Betonstahl in Ringen (Processing of reinforcing steel in coils)
- . DIN 488-3,
31.1 Betonstahl in Ringen B500A lel Uz |MwTBC2133
Zulassung
‘s N DIN 488-3,
31.2 Betonstahl in Ringen B500B le) Uz |mMwTBC21.3.3
Zulassung

Anmerkungen / Erlauterungen

1 zusatzlich sind lber die angegebenen Technischen Regeln hinaus auch die nachfolgenden Richtlinien des Bund Giteschutz
Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V. Grundlage des Zertifikats:
- Gitesicherungsverfahren - Uberwachung und Zertifizierung durch Giteschutzgemeinschaften im Bund
Glteschutz
- Bund Giiteschutz-Richtlinie Werkseigene Produktionskontrolle, Uberwachung und Zertifizierung von Beton-
und Fertigteilwerken (BGB-RiWPK)
2 geprifte Produkte mit Angabe nachgewiesener Klassen fir alle wesentlichen Eigenschaften wie Festigkeit,
Witterungswiderstand usw.
Je nach Anwendung der Produkte ist ein Nachweis nach den ,Anforderungen an bauliche Anlagen bezliglich der Auswirkungen
auf Boden und Gewasser (MVV TB A 3.2.3)" notwendig.

*) Legende:
NA/D Nationale Anwendungsregeln Deutschland
MVV TB Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
ABID Anforderungsdokumente zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an das Bauen in Deutschland

(zu finden unter www.abid-bau.de)
BGB-GSV Gutesicherungsverfahren des Bund Guteschutz

Zulassung je nach Produkt allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) / allgemeine Bauartgenehmigung (aBG)

Européische Bauproduktenverordnung (mit Angabe des Systems zur Uberpriifung der Leistungsbestandig-
keit)

BPVO (..)

(2(_&;)(’3()1)(’4) Systeme zur Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit nach BPVO

@ Pz Produkt-Zertifikat (Gutezeichen-Urkunde, privatrechtlich)

€] Uz Ubereinstimmungszertifikat
U UHP Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach Erstpriifung durch eine anerkannte Stelle
U UH Ubereinstimmungserklarung des Herstellers

C E Lz Zertifikat Uber die Leistungsbestandigkeit des Produktes (System 1+, 1 nach BPVO)
C € Wz Zertifikat Gber die werkseigene Produktionskontrolle (System 2+ nach BPVO)

C € EP Erstprifung durch eine notifizierte Stelle (System 3 nach BPVO)

C € HE Herstellererkldrung (System 4 nach BPVO, i.d.R. Leistungserklarung)

Bund Giiteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V.
Gerhard-Koch-Str. 2+4 « 73760 Ostfildern

Tel.: 0711 - 327 32 330 » Fax 0711 - 327 32 335

www.bund-gueteschutz.de e-Mail: info@bund-gueteschutz.de
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